SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotyexe
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach krajowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego ste@sego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urm@Esze na nawierzchni w postaci linigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatekpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okionych miejsc na tej nawierzchni. W zabt@ici od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregdie, informujce, ostrzegawcze, zakagcg lub nakazugce.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloremiej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lubagle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwojne: ggte z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, vegijgce jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalgrm@adzajce, ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructazymb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdow oraz miejsc lokalizaojigdw zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupelniajce - znaki o rénych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, eysjce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisgaséw postojowych, powierzchni wgkzonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materiagwieragce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw chlorowanych i benzenu, ktére anpgsté@ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanidgjdnie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materialy te powinny posiadamasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbyzpuszczalnikowe, wodorozéiezalne i
chemoutwardzalne naktadane warstywubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrakiadane warstygrubdgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalga do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzadtosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych gruléé linii moze wynosé 5 mm.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktérgcty st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz tamy -
do oznakowa tymczasowych#gite), trwatych (biate).

1.4.11.Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystykhlistych czastek szklanych do posypywania lub
narzucania pod giieniem na oznakowanie wykonane materiatami w etasieklym, w celu uzyskania
widzialngsci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pgmij wiazki swiatta pojazdu w kierunku

kierowcy. Kulki szklane stakze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.



1.4.12.Kruszywo przeciwpglizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegosiztincznego stosowane do

zapewnienia wlasrioi przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drdg, stosowanecskuin w mieszaninie
Z kulkami szklanymi.

1.4.13.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym Zekyt si czas schiiia i nie uptygto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary gawosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriaht@ barwiezoltej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miesicy lub do czasu zakeozenia robot.

1.4.15.Powyzsze i pozostate okékenia & zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjrkt 1.5.
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgadneykonanych rob6t z dokumentacja technicz@©ST i SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1.1.Wymagania dla materiatéw
Oznakowanie poziome nale wykona& materiatami spetniagymi, w catym okresie gwarantowanej trwadp
ponizsze wymagania:

Lp Wymagania Materialy do | Materialy do oznakowsd
oznakowania grubowarstwowych - Tasmy
cienkowarstwowego|-masy (na zimno (grubas¢ warstwy
farby i na gonco, elementy Sprayplasty | bez uwzgtdnienia
prefabrykowane) garbow dla tém
profilowanych)
1 2 3 4 5 6
1| grubosé warstwy na mokro 0,4-0,8 mm 0,9-5mm 1,0-1,5mm do 1,0 -3,0
2 | okres trwatosci w mieshcach
min 12 min 60 min 36 min 60
3 | Barwa oznakowania okre&lona
wspotczynnikiem luminacii B:
przez caly okres gwarantowanej trwéeio
1. dla barwy biatej
1.1. nadrogach o nawierzchni
bitumicznej min 0,30 min 0,30 min 0,30 min 0,30
1.2 na nawierzchniach betonowych min 0,40 min 0,40 min 0,40 min 0,40
2. dla barwy z6ttej min 0,20 min 0,20 min 0,20 min 0,20
4 | powierzchniowy wspotczynnik
odblasku RL mierzony wmecd m? Ix -1
przez caly okres gwarantowanej trwéo
1. dla barwy biatej
a) na autostradach, drogach
ekspresowych, drogach ogpkasc
pow.100 km/h lub nateniu ruch|
pow. 2 500 pojazdow rzeczywist
na dolg na pas ruchu min 150 min 150 min 150 min 150
b)na pozostalych drogach min 100 min 100 min 100 min 100
2. dla barwy z6itej min 100 min 100 min 100 min 100
5| czas schricia (wg. ASTM D 711-84)
gwarantowany przez producenta
(dopuszczenie do ruchu pojazdéw po max 30 min max 30 min max 30 min max 30 min
wykonanym oznakowaniu poziomym)
6 | Wskaznik szorstkéci SRT min 45 min 45 min 45 min 45




2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy material zaproponowany przez Wykonawdo stosowania dla wykonania poziomego

oznakowania dr6g musi spettiavarunki postawione w rozpaydzeniu Ministra Infrastruktury.
Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragpbdndci z aprobat techniczg (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znak@E, zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury
co oznacza wystawienie deklaracji zgostri@ normy zharmonizowaa (np. dla kulek szklanych).

Aprobaty techniczne wystawione przed czasendaigjw zycie rozporadzenia nie mogby¢ zmieniane
lecz zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przioado oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgddino aprobat technicza.

Powysze zasady nalg stosowa takze do oznakow@a tymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezottej.

2.2.1. Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawdo stosowania dla wykonania poziomego
oznakowania drég musi posiadastrukcg producenta wezyku polskim.

2.2.2 Materialy nie posiadage wanych dokumentéw wymienionych w p-tach 2.2 i 2.2i4 l¢dg dopuszczane
do wbudowania.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci
jego lub lrzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom okénym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zIB&iM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny bywykonane zgodnie z nogmPN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi P@D-

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadac od producenta, aby oznakowanie opakowaateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-EN 18D:2001, a ponadto aby nazkgm opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegey:

— nazwe i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrimi do wycia,

- mas netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacg, ze wyrdb posiada aprokgtechniczig IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy,

— znak budowlany ,B” wg rozpogtizenia Ministra Infrastruktury , i/lub znak ,CE”gwrozporadzenia
Ministra Infrastruktury,

- informacy, o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloemtvardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by zgodne z rozpogrzeniem Ministra Zdrowia.

2.5. Przepisy okrdlaj ace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6.
Whasciwosci fizyczne poszczeg6inych materialtdw do poziomegmakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Powinny to by ciekle produkty zawierage ciata stale zdyspergowane w roztworzevicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub wdmie, ktére mog wystpowa: w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych. Gruhi@ naktadanych warstw podano w tabeli pkt. 2.1.1.

2.6.2.Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Masy chemoutwardzalne powinnydsubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymigszanymi ze
soly w proporcjach ustalonych przez producenta i nadgchi na nawierzchaiz wyciem odpowiedniego
sprztu. Masy te powinny tworzypowtoke, ktorej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny Ggubstancjami nie zawieggymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi
w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stcsow powinny dé sie podgrzewa do stopienia i aplikowa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzspojry warstwe przez ochtodzenie. Grubd naktadanych
warstw podano w tabeli pkt. 2.1.1.



2.6.3.Zawarta¢ skltadnikoéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartag¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyol® powinna przekracz&25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do ana#nia cienkowarstwowego.

2.6.4.Kulki szklane
Wiasciwosci kulek szklanych oki#aja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®yE, .
2.6.7.Wymagania wobec materiatéw ze wagil na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni p@avinny zawierd substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatatg¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @nmiej 6 miesjcy skiadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog ppl@rzechowywa w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel) je od napromieniowania stonecznego, opadoéw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozciéczalnych od %C do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od%G do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomj 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie spetu w stanie technicznym, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Woydruki, ze spregtu posiadajcego multimetr, naley zahcza® do Dziennika Robét.

Wykonawca powinien zapewni odpowiedrd jakosé, ilos¢ i wydajndg¢ malowarek lub ukfadarek

proporcjonaln do wielkdci i czasu wykonania catego zakresu robot.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasamych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

— frezarek do likwidacji oznakowania poziomego - miszczcych nawierzchni,

— malowarek — do wykonania wymaloiwaoznakowa cienkowarstwowych liniowych (linie segregacyjne,
linie krawedziowe), z automatycznym podziatem linii i posypywean kulkami szklanymi z ew.
multimetrem, ktérego wydruki dala stanowily dodatkowy element kontroli prawidioteo dozowania
materiatu,

— malowarek dla wykonania wymalowannych elementéw oznakowania poziomegienkowarstwowego
zapewniajcego prawidtowe ich wykonanie (np. P-10, P-P83Rtp.)

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalryautomatycznym podziatem linii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstgigm,

- wyklejarek do tém,

- sprztu do bada oznakowania poziomego — retroreflektometr, kolagynngrzebié@ do pomiaru grubii
warstwy naktadanego materiatu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog ugleprzewozé w opakowaniach zapewni@ych
szczelnéé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychicmasci materialdw. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nognPN-EN 1SO 780:2001. W przypadku materiatéw nigliezznych opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palnezofarby i masy chemoutwardzalne ngle
transportowé zgodnie z postanowieniami umowy guizynarodowej dla transportu drogowego materiatdw
palnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniamvaztymi w karcie charakterystyki wyrobu spauzonej



przez producenta. Wyroby, w8j wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny dy
dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomegozyafgzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chronic opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadrPN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

- 0golne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}O®@O ,Wymagania ogolne” pkt 5,
- nowe i odnowione nawierzchnie drég mubg¢ oznakowane zgodnie z dokumenégajojektov,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tagodnie z OST, SST, PZJ, projektem organizatjot
i poleceniami layniera,
- w miag potrzeb Zamawiary mae zlecé wykonanie oznakowania poziomego o barwie inngjata lub
z0ka,
- hie dopuszcza srecznego posypywania materiatem odblaskowym wykonygaroznakowania poziomego.
5.1.1.Na odcinkach drég, na ktorych istniepce oznakowanie poziomgest zgodne z projektem natomiast
wystepuijg tylko lokalne ré@nice w rytmach linii nieistotne z punktu widzemieganizacji ruchu, naky kierowa
sie zasad powtarzania malowania. O zastosowaniu takicliepdsn decyduje laynier dokonujc stosownych
wpiséw w Dziennik Rob6t.
5.1.2. licsci materiatow dla wykonanie oznakowania poziomego
5.1.2.1 llosci materiatdéw na makceptuje laynier. Inzynier lkedzie kierowat si zasag ,gérne granice iléci
materialu  sugerowane przez producenta i ape¢okathniczg’. W przypadku wykonywania  linii
(profilowanych) strukturalnych, linii akustycznyadnraz odnawiania oznakowania poziomego spryplasteds
brane pod uwag takie elementy jak, maksymalna dopuszczalnakggsi linii oraz dlugdé ,wygarbier” na
liniach akustycznych.
5.1.2.2.Dla oznakowa grubowarstwowych - strukturalnych:
- ustalenie iléci naktadanych materiatdw na?mmastpi na postawie odcinka prébnego, wykonanego przez
Wykonawe przed przysipieniem do robot.
- ilosci materiatu na fh oraz rodzaj struktury - akceptujezynier.
5.1.3. Wykonanie linii krawedziowych akustycznych - z wygarbieniami tzw. ,wibrdinii” Z mas
chemoutwardzalnych lub termoplastow:
Linie krawedziowe z wygrabieniami mima wykonywa jedno lub dwuetapowo:
a) jednoetapowo —ukfadanie masy na linii krasglziowej na gtadko grubiei — 2-2.5 mm z jednoczesnym
cyklicznym wykonywaniem, przeza sang maszyg, wygarbié (tzw. baretek),
b) dwuetapowo — pierwsze przégie maszyny i wykonanie linii kraydziowej na gtadko o grulioi 2-
2,5 mm . Drugie przégie maszyny i naniesienie wygatbidzw. ,baretek” na uprzednio wykongna
gtadko lini kranedziowy .

5.1.3.1.Wygarbienia ( baretki) naléy nanost:

- w rownych odsfpach — 4 szt. na metr wykonanej linii,

- diugaé¢ wygarbienia ( baretki) 4-5 cm lecz nie gdaze nk 10 cm,

- wysoka¢ naniesionego wygarbieni@gbaretki) 5,5 — 6 mm — tak by catkowita wysa¥olinii uktadanej na
gtadko i wygarbienia ( baretki) wynosita maksymalB8imm,

- szeroké¢ naniesionego wygarbienia (baretki) nieza@rzekraczaszerokdci linii krawedziowej i by¢ od tej
szerokdci nizsza nk 10mm.

Wysokas¢ i diugas¢ wygarbienia (baretki) — do ustalenia po wydoin odcinka prébnego i zaakceptowanego
przez Ireyniera.

5.1.4. Wykonanie linii profilowanych - strukturalnych (linie widoczne w stanie wilgotnym — i podczas
opadow deszczu)

- wykonywanie linii tzw. strukturalnych nie odbyw@ sie z mas chemoutwardzalnych lub z mas
termoplastycznych,

- struktura ,uporgzdkowana” z regularnie naniesionym wzorem w pmsteopek, kropli lub innych wzorow
geometrycznych,

- struktura ,nieuporgdkowana” — nieregularnie nakrapiana masa chemodiaéra ,

- wysoka¢ linii strukturalnych mae wynosé maksymalnie 5mm,

5.1.4.1. na drogach ekspresowychw celu poprawienia widocz&oi oznakowania poziomego tak w dzi@k i
w nocy linie strukturalne naty wykonywa dwu etapowo :

- pierwszy etap - przed wykonaniem ¥dvych linii strukturalnych, oznakowanie poziomalety wykona&
jako gtadkie — farbg lub sprayplastem, przy zyciu materiatu na fw ilosci dolnych granic przewidzianych
przez producenta,

- drugi etap — po wykonaniu pierwszego etapunosi oznakowanie strukturalne.

Materialy zastosowane dla wykonania:

- | etapu - powinny zapewnilobr przyczepnéé do podiaa,



- Il etapu - powinny byo sprawdzonej dobrej przyczegnbdo materiatu z ktérego wykonano | etap robét.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wynd@sco najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyzej 85%.

W miare konieczndci wykonania oznakowania poziomego w warunkach goggch innych ni przewiduje
producent materiatu — wymagania wobec Wykonawg lustalane kadorazowo.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogticmawierzchni znakowanej. Nierow§w i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sic od starej nawierzchni i nie mayiekszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.

W przypadku nawierzchni niejednorodnych — tj. adékeer nawierzchni ( otwarte z¢za podtine, koleiny,
Spekania, przetomy, garby) kdorazowo bdzie ustalany rodzaj materiatu dla wykonani oznadaia poziomego
jak i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podiéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszgzarzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stogujsi do
ustaleér zawartych w dokumentacji projektowej i wskazazyniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosow& nietrwab farbe, np. farls silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zaledgproducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnieg wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowargodnie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdggymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow i dguaprobad
techniczn.

Farlke nalezy naklad& rownomierr warstwg o grubdgci ustalonej w SST, zachowaaj wymiary i ostréé
krawedzi. Linie kravedziowe, segregacyjne na diugich odcinkach drég impamywby wykonywane przy zyciu
urzadzeh samojezdnych z automatycznym podziatem linii iymysvaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniggcym. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajndc¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do ich
zakresu i rozmiaru. Decyzgotyczcg rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/hier na
wniosek Wykonawcy.

Gruba¢ nanoszonej warstwy, zalecg &iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sela
lub metalowej podktadanej na drodze malowarkisdléarby zuyta w czasie prac, okdilena przezsrednie
zuzycie na metr kwadratowy nie @ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Sprzt do wykonania oznakowania poziomego zgodnie zpkEST.

Decyzg dotyczicg rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujeyhier na wniosek
Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materialami grubwarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z aktuain aprobad technicza i zaleceniami producenta
materiatow.

Materiat znakujcy naley nakladé@ réwnomier warstwy o grubdci (lub w ilosci) ustalonej zgodnie z
pkt. 5.1. SST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zaleca; $iontrolowa
przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce met@jopodkiadanej na drodze malowarki.stianateriatu
zwzyta w czasie prac, okilena przezsrednie zuycie na metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od iloici
ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Sprzt do wykonania oznakowania poziomego zgodnie zpKEST.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycdz wszystkie wiksze prace (linie
krawedziowe, segregacyjne na diugich odcinkach drog) ipoyv by¢ wykonywane przy #yciu urzdzei
samojezdnych z automatycznym podzialem linii i mysyaniem kulkami szklanymi z ew. materialem
uszorstniggcym. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajndcé i jakos¢ sprzitu nalery dostosowa do ich



zakresu i rozmiaru. Decyzdotyczica rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/hier na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawienzdtetonowej natey przed aplikag usura¢ warstwe
powierzchniowg betonu metoglnieniszcgca nawierzchni tj. specjalnymi frezarkami wodnyniyazlikwidowat
pozostatéci mleczka cementowego i uszorstmowierzchng. Po usuniciu warstwy powierzchniowej betonu,
nalezy powierzchng znakowan umyt woda pod cénieniem oraz zagruntowasrodkiem wskazanym przez
producenta masy (podktad, grunt, primer) wgcigprzez niego podane;.

Powierzchnia uszorstnienia nawierzchni betonowsj, maze przekracza powierzchni nanoszonych linii tj.
uszorstnienie naky wykona tylko pod linie oznakowania poziomego.

5.6.5.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barditej naley stosowd materiaty tatwe do
usunicia po zakéaczeniu okresu tymczasowm.

Czasowe oznakowanie poziome powinno¢ bywykonane z materiatdbw odblaskowych. Do jego
wykonania nalgy stosowa: farby lub tdmy samoprzylepne . Stosowanie farb dopuszezangacznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych rob6t remachniowych oznakowanie to po ich zakpeniu
bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykmnyoey warstwy scieralry nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania asowego powinny tdak posiada aprobaty
techniczne, a producent powinien wystaindeklaraci zgodndci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfthte nalezy wykona
jak najmniej uszkadzag nawierzchny.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania metpdfrezowania mechanicznego lub wvsogod
wysokim cknieniem, piaskowanigrutowania, trawienia.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie megwplywaé ujemnie na przyczepsé nowego
oznakowania do podi@a, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowychentmt wykonane przez zamalowanie nietrgvat
farbg barwy czarne;j.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naly usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyriera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego mypadku utraty wymaga jednej z
wihasciwosci, nalezy wykona materiatem o sprawdzonej dobrej przyczegndo starej warstwy.

Rodzaj i ilé¢ stosowanego do odnowienia materiatu, maldobra w zaleznosci od rodzaju i stanu
oznakowania odnawianego, kiegtijsk wskazéwkami producenta materiatu oraz w uzgoduizrnzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podiza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan#@uoego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania w celu okékenia wiaciwosci oznakowania drég w czasie ictiytkowania. Wymagania
okresla sk kilkoma parametrami reprezergcymi rézne aspekty wikgiwosci oznakowania drég wedtug PN-EN
1436:2008.

Badania przed odbiorem robot dostarcza Wykonawca:

- badania wspne - przeprowadzone w terminie od 14 dnia pkonginiu robét - przed odbioremegziowym,
- kolejne badania po 30 dniu od daty wykonani®to- przed odbiorem ostatecznym,

-od 30-60dni — przed odbiorem gwarancyjnym.

6.3.1.2. Widzialngé w dzien

Widzialnai¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminanc - barwa oznakowania
wyrazona wspotrzdnymi chromatycznii.

Minimalna warté¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®,4



— biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50
— z6ltej, co najmniej 0,30.

Minimalna warté¢ wspétczynnikads powinna wynosi po 30 dniu od wykonaniadla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej - co najmmig§0,
— bialej, na nawierzchni betonowej - co najmnigj
- z0kej - co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania jest okfena wg PN-EN 1436:2008 przez wspélime chromatyczrigi X iy,
ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty maegodane w
tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczstw oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanieotte klasa Y1 | X 0,443 0,545 0,465 0,389

y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanieotte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427

y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655

0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie 0,078 0,200 0,240 0,137

y 0,171 0,255 0,210 0,038

0,38
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Rys. 1. Wspoétrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biateiptte], czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani

6.3.1.3. Widzialnd¢ w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku ,Fokreslany wedhug
PN-EN 1436:2008.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agwils -
30 dni po wykonaniu, barwy:
- biatej, na autostradach, drogach ekspresowychraairogach o gdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu

> 2 500 pojazdow rzeczywistych na @aia pas, co najmniej 250 med?rix?, klasa R4/5,

— bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 medx, klasa R4,
- z0ltej tymczasowej, co najmniej 150 mccfixt, klasa R3,

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu
wykonania oraz w ggu calego okresuzytkowania, barwy:
- bialej, na autostradach, drogach ekspresowyah oa drogach o gikosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu
> 2 500 pojazdow rzeczywistych na @ala pas, co najmniej 150 med?ix?, klasa R3,
- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 médx*, klasa R2,
— z0ltej tymczasowej, co najmniej 100 mccfix?, klasa R2.

od

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takiek: jpowierzchniowe utrwalanie oraz na

nawierzchniach niejednorodnych ama wyjtkowo, tylko na drogach o gakosci < 90 km/h, dopsci¢ wartasé
wspotczynnika odblasku R= 70 med nf Ix%, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego ekspiganego
od 6 miesica po wykonaniu.



Pomiary na oznakowaniu gglym z naniesionymi wygarbieniami (baretkami) zaoby¢
wykonywane tylko metoda dynamicgrPomiar aparatamégcznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duzym
btedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskoé@ na pozostatych typach oznakowania strukturalnegovagi na
jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powidmzicoznakowania, jest obarczoneckézym bédem ni na
oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru lamytroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne wad
wspotczynnika odblasku o 20 %waeke od przyjtych w SST.

6.3.1.4. Szorstké&¢ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:200&rt#¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposaony w typowe opony hamuje z blokgkidt przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

— W ciggu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, ptaskich,

wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masé@moutwardzalnymi i taami.

6.3.1.5. Trwaldé oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stapigycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 powinna wynaspo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najniej

W stosunku do materiatéw grubowarstwowychsnmaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,15
latach, gdy w oznakowaniu pojawjagie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatdwldgtralnych, o
niecigglym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuge si

W celach kontrolnych trwa#d jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wyntaga
widoczndci w dzier, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schecia oznakowania(wzglednie czas do przejezdie) oznakowania)

Za czas schoatia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schigtia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalaoiwa
dziennych.

6.3.1.7. Grubdé¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (gréboaa mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 namnajwyzej 5 mm,
Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudisiwowego przeprowadza:

a) przed rozpoeziem kadej pracy co najmniej raz dziennie, r@sijace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakbdwa
wizualrg ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkgi farby,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schytia,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, ha zgadrodokumentagj projektovy i zalgcznikiem nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,
— wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozipenia materiatu) na catej szerdkolinii,
— pobieranie prébek na jednoznacznie oznakowanyathath o wymiarach (300 x 250 x 1,5 mm).
b.1. czstotliwo$¢ pobierania prébek z odcinka drogi na ktérej wykumeoboty:
- >1000nt - min 1 prébka na kee rozpocgte 1000,
- <1000n% - min 2 prébki,
- Wykonawca mi@ pobiera probki reprezentype powierzchnie mniejszemivyzej wymienione,
- Inzynier maze zwikszy¢ czestotliwos¢ pobierania prébek
b.2.slady po pobraniu probek
- $ladéw po pobranych prébkach nie wolno zamalowywav przypadku braku ich braku na drodze we
wskazanej lokalizacji - probka tacdzie traktowana jak probka z zamig iloscig materiatu pow. 20%,
b.3. miejsca badapoziomu bieli na liniach strukturalnych



- obok pobranych prébek na blachach, naddkigok. 30 cm, wykonanlinie, bezpdrednio po utéeniu
masy nalgy recznie, przy pomocy szpachelki, wyrownaumaliwi to kontrole poziomu bieli w okresie
od wykonania robét do zakozenia gwarancji.

¢) po wykonaniu robot:
- wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych (réwnomierfioodblasku na catej szeralam
i dlugaici) na wymalowanych liniach - podczas objazdu wyno

Wyniki pomiaréw oraz oceny dokonane zgodnie z pktb, i c naley dokumentowé&w formie codziennych
wpisow do Dziennika Robot.

Protokoly z pobrania probek, oraz prébki  jedraxzmie oznakowane Wykonawca powinien przeclioda
czasu uptywu okresu gwarancji i udgmsti¢ je na kade zadanie Ireyniera.

6.3.2.1. Po wykonaniu robét do ich odbioru:

a) Wykonawca wykonuje badania odblasku i bielizepr odbiorem rob6t, w terminach  zgodnie z punktem
6.3.1.1.

b) w przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyimer maze wykona badania
we wlasnym zakresie lub zléaivykonanie bada

— widzialncici w nocy,

- widzialnaici w dziej,

— szorstkdci,

Zamawiagcy na wniosek layniera Igdzie zlecal badania do niezahego laboratorium badawczegozde
wyniki  bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania, to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

W przypadku konieczréoi wykonywania pomiaréw aparatamecznymi, na otwartych do ruchu
odcinkach drég o dopuszczalnejegkosci = 100 km/h, nalgy ogranicz¢ je do linii krawedziowych
zewretrznych, ze wzgldu na bezpieczstwo wykonugcych pomiary.

Dopuszcza si wykonanie pomiaréw wspoiczynnika odblasku na thia segregacyjnych i
krawedziowych wewgtrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég ousapzalnej prdkosci = 100 km/h , a
takze na liniach poditnych oznakow&a z wygarbieniami, mobilnym reflektometrem zainstedmym na
samochodzie i wykonagym pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiarow wspotczynnika ladkowaci i wspotczynnikow
luminancji aparatamiecznymi czstotliwos¢ pomiaréw nalgy dostosowé do diugdci badanego odcinka,
zgodnie z tablig 2. W kadym z mierzonych punktéw nalg wykona po 5 odczytow wspotczynnika odblasku i
po 5 odczytow wspétczynnika luminancji w odlegtbjeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czstotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikow odblaskowa i luminancji aparatamiecznymi

Lp. | Diugas¢ odcinka, km .Cze;,stotliwoéc’. . Minima!na,iloéé
pomiaréw, co najmniej pomiaréw
1 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do10 co 1 km 11
3 |od 10do 20 co 2 km 11
4 | od20do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggndnego z dokumentacjprojektovy i
zalkcznikiem nr 2 do rozposzlizenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., wiany odpowiada nastpujagcym
warunkom:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dhugaéé linii moze by mniejsza od wymaganej co najpey o 50 mm lub wiksza co najwiej 0 150 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu skiadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm dtugéci wymagane;,

— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi€ wickszej odchyiki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgibwanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istnietego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest’rimetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

a) ogoélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8,

b) roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli:

- wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleji wg pkt.6, daty wyniki pozytywne,

- wpis do Ksggi Obmiaru dokonany przez 4dyniera (lub upowznionego przez niego przedstawiciela
Zamawiajicego), potwierdzi lokalizagji ilos¢ wykonanych robét,

¢) Wykonawca w Ksidze Obmiaru dokonuje wpiséw dotycych obmiaru, odibnie dla kadego planowanego
odcinka drogi,dcznie z terminem jego wykonania.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych (ulegapcych zakryciu) i odbior czsciowy

8.2.1. 0Odbhidr robo6t zanikajacych (ulegajcych zakryciu), w zalnosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:
- przedznakowaniu,
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowameriatem grubowarstwowym,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego,
- wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betogjow
Odbidr roboét zanikagych naleéy udokumentowawpisem w Dziennik Robét.
8.2.2. Odhidr czsciowy
Odbiorowi czséciowemu lgdzie podlegat , kaly planowany do wykonania oznakowania poziomegdnedc
drogi, po catkowitym zakiczeniu robét na tym odcinku, oraz po:
a) dokonaniu oceny wizualnej - o ile nie zostatwierdzone wady tego oznakowania:
- w dzieh — niedostateczna widocz§to(szary kolor), ubytki i przetarcia materiatu,
- w nocy - rownomierni odblasku na catej powierzchni linii, brak lub k@sntensywné& odblasku,
b) analizie przedstawionych wynikdw badakosciowych — poziomu bieli i odblasku,
c) analizie wynikow badaprobek pobranych podczas robét <$diowbudowanych materiatdw, oraz
ewentualnych wydrukéw z multimetru malowarki,
d) potwierdzeniu przez #yniera ilasci wykonanych rob6t w Kgtdze Obmiaru.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu planowanych robét w danym roku trwania
umowy, na podstawie:
a) wynikéw pomiaréw i badgjakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6,
b) oceny wizualnej - o ile nie zostastwierdzone wady tego oznakowania:
- w dzier — niedostateczna widoczéto(szary kolor), ubytki i przetarcia materiatu,
-w nocy - rownomierni odblasku na catej powierzchni linii, brak lub kasntensywné¢ odblasku,
¢) potwierdzeniu przez #yniera ilasci wykonanych robét w Kgdze Obmiaru,
d) analizie wpiséw dokonanych w Dzienniku Rob6t,
€) naniesionych na plany liniowe lokalizacji wylkamych robét,
f) innych dokumentéw ok&bonych przez layniera.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

8.4.1 Odbiér pogwarancyjny kedzie dokonany
po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego wefsaich SST i po sprawdzeniu cech oznakowania
okreslonych w SST przed uptywem tego okresu
- na podstawie bada wspétczynnika luminancjp i odblasku R - zgodnie z wymaganiami oktenymi w
SST p-kt 2.1.1.,
- dokonanej oceny wizualnej - o ile nie zosgtatwierdzone wady tego oznakowania:

- w dzien — niedostateczna widocz§to(szary kolor), ubytki i przetarcia materiatu,

-w nocy - rownomiern odblasku na catej powierzchni linii, brak lub kasntensywné¢ odblasku.
- wnocy - ewentualny brak odblasku na catejaiaci linii lub na jej czsci i niskg intensywné¢ odblasku.
8.4.1.1. Minimalne okresy gwarancyjne:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego — 12 rassi
b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowardiaadani - co najmniej 60 miegy.



¢) dla oznakowania spraypastami — 36 naesi
8.4.1.2. W czasie trwania gwarancji
Badania i ocena wizualna wykonanych robot zeny przeprowadzona przez Zamawizggo w kadym
dowolnym terminie trwania okresu gwaranciji.
Zamawiajcy maze zgtaszé usterki w dowolnym terminie okresu gwarancji, letdVykonawca usunie wagju
14 dni od daty zgtoszenia.
8.4.2. Ograniczenia w ustalaniu okresow gwarancyjroh
Ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakogiankowarstwowych, magoy¢ stosowane w przypadku

- dla wymalowa farbami nawierzchni, ktérych czagytkowania jest krotszy mijeden rok oraz dla
oznakowa wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,

— na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych ostvée $cieralnej spkanej, krusgcej sk, z luznymi
grysami,

- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchmiokrym stanie,

— na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowasgkanej, tuszcgcej sk powierzchni, na ztzach
podiuznych jéli sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami paaymi i poprzecznymi, na
nawierzchniach kostkowych w zlym stanie (nieréwrawigrzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki,
luzne zanieczyszczenia w szczelinackedny kostkami niemdiwe do usungcia za pomog szczotki i
zamiatarki) ,

- na nawierzchniach bitumicznych ztmych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie
nowe i odnowione) wymaganacdzie gwarancja maksymalnie do 6 méeyi przy minimalnych
parametrach wspotczynnika odblasku)(R

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélnekt 9.
Podstaw do wystawienia faktury, za wykonane roboty, jesitpkét odbioru robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

9.2.1.Cena jednostki obmiarowej 1 nd poziomego oznakowania obejmuje

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, przygotowanie, dostarczenie i magazynvamateriatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakdéw na nawierzchmirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektow i zakcznikiem nr 2 do rozposarlzenia Ministra Infrastruktury,

— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robaét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

— oznakowanie robdét i jego utrzymanie.

9.2.2. Cena jednostki obmiarowej 1 rhlikwidacji zb ednego oznakowania poziomego obejmuje
—  roboty przygotowawcze,

likwidacja oznakowania

usungcie z drogi i utylizacja materiatu powstalego paaklikwidacji zlednego oznakowania
oznakowanie robét i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-EN-ISO Opakowania. Graficzne znaki manipulacyjne
780:2001

3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy d
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciimgowe i
ich mieszaniny)

3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy d

1423:2000/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przecisizgowe i

ich mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2008 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczice poziomych oznakouiadrog



5. PN-EN 1871:2003  Materialy do poziomego oznakowadrég. Wigciwosci

fizyczne

5a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4:

2011 Metoda pomiaru oporow  pglizgu/pcilizgniecia  na
powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7.

10.

11.

12.

13.
14.

Zalgcznik nr 2 do rozpoegzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczego6towe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruokiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazaakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS&Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa@ErtDz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DzwrlF3, poz. 1679)

Umowa europejska dotysza medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyddbz.U. nr 249, poz. 2497)



